
 
                                                                                                                                

 

 

 

 حدادزاده-مدیر آزمایشگاه                                                                                                            

 

 . میباشد اعتبار دارای برجسته مهر و امضا با گزارش اصل-

 .است استناد قابل آزمون مورد های نمونه برای تنها فوق نتایج -

 شد خواهد نگهداری ماهیک  مدت حداکثربه آزمون مورد های نمونه باقیمانده-

 .   فرمایید اعلام شرکت این به مکتوب صورت به ،مراتب نتایج صدور تاریخ از پس روز10 ،حداکثر آزمون نتایج به اعتراض هرگونه وجود صورت در-

 

شرکت محترم آهن مجد :درخواســــت کننــــده

 فراز
  آزمایشــگاه تخصصــی

 -شماره و تاریخ درخواست:
 

 متقاضی نمـــــونه بــــــــردار:

  معـــدن

 دانه بندی: مشخصـــه نمــــــونه
  

  1401MB/153کـــد آزمایشـــــگاهی:

شــــــــــــــرح  واحــــــــد نتیجه

 آزمــــــــــون

 ردیف

8.73 % SiO2 1 

1.71 % Al2O3 2 

50.26 % Fe total 3 

14.71 % FeO 4 

22.85 % Fe2O3 5 

47.36 % Fe3O4 6 

0.17 % MnO 7 

0.209 % TiO2 8 

6.69 % CaO 9 

2.2 % MgO 10 

0.84 % Na2O 11 

0.54 % K2O 12 

0.145 % P2O5 13 

2.94 % SO3 14 

5.5 % L.O.I 15 
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